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PROTOKOL G. 033/Vi12
VYVRTY ASFALTOVE VRSTVY
Objednatel Inplan CZ, s. r. 0., Karlovy Vary
Stavba Karlovy Vary, Horni nadrazi
Objekt vozovka
Vyvrty priméru [mm] 150 Pocet vyvrtl 5
Datum provedeni vyvrtd 19.7.2012 Vyvrty proved| Marko

Vyvrty jsou prove

deny podle CSN EN 12697-27, &l. 4.7

tloustka vrstvy [mm] druh asfaltové smési

obrusna

Predepsana skladba vrstev 0 lozni

podkladni

Pozadované zkousky

1. tloustky asfaltovych vrstev ano
2. spojeni vrstev ne
3. slozeni asfaltovych smési ne
4. mezerovitost asfaltovych smési ne
5. mira zhutnéni a mezerovitost asfaltovych vrstev ne
Poznamka: W udaj objednatele
Obdrzi: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:
2 x objednatel Moravcova Ing. Rostislav Lojda
2 x laboratof Dne: 20.7.2012 Dne: 20.7.2012
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PRILOHA €. 1 K PROTOKOLU C. 033/V/12
VYVRTY ASFALTOVE VRSTVY

Stavba Karlovy Vary, Horni nadrazi
Vyvrt Cis.
125 126 127
tani¢eni [k
stani€eni [km] P
vzdalenost od osy [m]
tloustka asfaltové vrstvy celkem [mm] 160 a1 133
obrusna vrstva [mm] 50 26 40
lozni vrstva [mm] 44 23 27
z toho -
2. podkladni vrstva [mm] 30 - =
1. podkladni vrstva [mm] 36 42 66
spodni podkladni vrstva PM pm dlazba
obrusna—lozni (ano-ne) ano ano ano
spojeni vrstev | loZni—2.podkl. (ano-ne) ne - -
2.podkl.—1.podkl. (ano-ne) ano ano ano @
Vyvrt Cis
128 129
staniceni [km] .
- schéma
vzdalenost od osy [m]
tloudtka asfaltové vrstvy celkem [mm] 113 88
obrusna vrstva [mm] 47 57
z toho loZni vrstva [mm] - -
podkladni vrstva [mm] 66 31@
spodni podkladni vrstva dlazba dlazba
o obrusna—podkl. (ano-ne) ano ne
spojeni vrstev 5 g
loZni—podkladni (ano-ne) = =

Pozn.: Tloustky vrstev stanoveny podle CSN EN 12697-36, &l. 4.1
2 gastedné rozpadla vrstva ® |ozni — podkladni

) pod PM tl. 32 m

m je HDK prosypané piscitym materialem

Mista vyvrt urgil zastupce objednatel ing. Rezanka.

Nejistota méreni

tloustka vrstvy U=+1,1mm

Prohlaseni:

» vysledky zkousek plati jen pro zkousené misto
e bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
» uvedena rozsifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Obdrzi:
2 x objednatel
2 x laboratof

Protokol zpracoval:
Moravcova
Dne: 20.7.2012

Schvalil vedouci laboratofe:
Ing. Rostislav Lojda
Dne: 20.7.2012
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