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l. Uvod

Podle Smlouvy o dilo €. 2019-00040/0RI Statutarniho mésta Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 361 20 Karlovy Vary, byla Kancelafi stavebniho inZenyrstvi s. r. o., Botanicka
256, 360 02 Dalovice provedena vizualni prohlidka Zelezobetonové konstrukce vyse
uvedené lavky vramci vypracovani kompletni projektové dokumentace.. Vizualni
prohlidka vychazi ze zavéru stavebné technického prizkumu, ktery zpracovala
Kancelar stavebniho inZzenyrstvi s. r. 0. dne 07.05.2019.

Il. Popis konstrukce

Nosna konstrukce lavky je tvofena Zelezobetonovou konzolou, ktera je uloZena do
nabfezni zdi feky Teplé. Konzolova lavka nad fekou Tepla Usti na zapadni &asti do ulice
Zahradni a ve vychodni ¢asti kon¢i pfed komunikaci u Hochbergerovy lavky. Vyusténi
na zapadni strané lavky je tvofeno konzolovou lavkou o délce 38 695 m s maximalnim
vylozenim konzoly 2 350 mm. Na konzolu v zapadni &asti navazuje schodidté s 1
podestou. Délka schodisté je 5 015 mm a 4 985 mm, délka podesty je 4 905 mm. Sitka
vlastni konzoly u horniho schodisté je 2 350 mm a u mezipodesty 2 605 mm. Od této
Sitky se Sitka konzoly zvétSuje aZ ve vzdalenosti 18 515 mm, od spodni &asti schodité
dosahuje hodnoty 2 885 mm. Smérem k vychodni &asti se vyloZeni konzoly snizuje az
na 0. Celkova délka lavky je 112 245 mm, primérna $ifka pochozi &asti lavky je 3 670
mm.  Z konstrukéniho hlediska se jednd o konzolovou Zelezobetonovou desku o

tloustce 250 mm, ktera je vetknuta do nabfezni zdi.

lll. Vizualni prohlidka konstrukce

Povrch konzoly lavky je tvofen asfaltobetonem o tloustce cca 20 mm, ktery je umistén
na spadovem betonu o max. tloustce 50 mm. Asfaltobetonovy povrch je potrhan
vSesmérnymi trhlinami. PFiéné dilatani spary jsou rozvolnéné a nevyplnéné, coz
zpUsobuje pfimé zatékani povrchové vody na spodni stranu konstrukce. Vlastni nosna
Zelezobetonova deska je tloustky cca 250 mm. Na boku je kryta ocelovym plechem,
ktery je zkorodovany, vyboteny ve vodorovném sméru a u nastupniho schodisté
Zahradni ulice jiz samovoIné spadly. Beton pod ochrannym plechem je odmrzly a
zdegradovany do hloubky cca 20 mm a dochazi k jeho samovolnému odpadavani.
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RoznaSeci vyztuz na boku lavky je zkorodovana a to lokalng i v celém svém prafezu.
Spodni konstrukéni vyztuz lavky je umisténa t&sné pod povrchem a to v hloubce cca 10
mm. Spodni strana lavky je zvihla a jsou na ni patrné mapy po intenzivnim zatékani.
K nejvice intenzivnimu zatékéni dochazi na bocich lavky a dale pak v okoli
rozvolnénych pficnych dilataénich spar. V okoli spar dochdzi k samovolnému
opadavani betonove kryci vrstvy nad konstrukéni vyztuZi, k odhaleni vyztuze a ke
korozi konstrukéni vyztuZe. Degradace povrchu betonu a koroze vyztuze je nejvice
patrna na zapadni strané lavky u schodi$té, smérem k vychodni strané se rozsah i
Cetnost poSkozeni betonu spodni strany lavky sniZuje. Vlivem klimatického zatizenf a to
zatékani povrchové vody do dilatacnich spar lavky a do boku lavky a k rozsahlé
kondenzaci vihkosti na spodni strané lavky nad fekou Tepld, véetné mrazového zatizeni
vzimnich mésicich, dochazi krozsahlé degradaci povrchu spodni strany
Zelezobetonove desky lavky. Degradace betonu zplsobuje korozi konstruk&ni vyztuze
na spodni strané lavky a to lokalné az pfes cely svij prafez a odpadavani povrchovych
vrstev betonu na bocich lavky a v rozsahlych oblastech na spodni strané lavky.

Pochozi asfaltobetonova vrstva je potrhana a doZila. V trhlinach dochazi k zatékani
povrchove vody, ktera zpUsobuje postupnou degradaci vyrovnavaci betonové vrstvy.
Zelezobetonova deska v horni &asti je neporugena, beton neni zdegradovany a je
kompaktni. Nosna vyztuz je bez koroze.

Schodistove stupné jsou obloZeny brousenymi Zulovymi deskami. Desky jsou lokaln&
potrhané a na Celnich stranach stupiit jsou desky opadané a chybi.

Zabradli podél lavky je ocelové, svafované z ,U* profili. Ke sloupkim jsou navareny
ozdobné ocelové zabradelni vypiné.. Kotvy sloupkd jsou zrezlé, se snizenou funk&nosti.
Ozdobné zabradelni profily vykazuji v rozich povrchovou korozi. Zabradli na konzolové
lavce v zapadni Easti pfi vyusténi do ulice Zahradni je opravené a sloupky zabradli byly
nove prikotveny k betonové desce.
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